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Контрольная работа №1 по дисциплине

ОП 04. «Материаловедение»
для специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»

(базовая подготовка)
Цель. Проверка и анализ качества знаний и степени  усвоения теоретического и практического материала по темам разделов 1, 2, 3.
Пояснительная записка.


Данная контрольная работа проводится после изучения разделов 

1. Строение и кристаллизация металлов

2. Методы исследования и испытания металлов и сплавов

3. Основы теории сплавов

 дисциплины «Материаловедение» и является обязательной.


Вопросы контрольной работы охватывают весь теоретический и практический материал соответствующих  разделов.


Высокая вариативность вопросов позволяет проследить знания студента практически по всем темам разделов одновременно. 


Контрольная работа рассчитана на 45 минут ( 1 академический час).


Контрольная работа выполняется на отдельных индивидуальных листах каждым студентом группы, присутствующим на занятии.


Оценка за  контрольную  работу выставляется в журнал.


Листы с контрольными работами студентов хранятся у преподавателя.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

1. Оформление индивидуального листа.

В правом  верхнем углу листа указывается:

· название работы

· тема

· № варианта

· фамилия, имя, отчество студента

· дата выполнения работы.

      На свободном поле листа студент отвечает на вопросы контрольной работы.  Формулировка каждого вопроса записывается полностью.

По окончании контрольной работы студент заполняет  индивидуальный бланк.

Индивидуальный бланк 

Ф.И.О.студента ______________группа __________ дата ________________

	№ вопроса


	Раздел 1.
	Балл вопроса
	Раздел 2.
	Балл вопроса
	Раздел 3.
	Балл вопроса
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество набранных баллов по оценке преподавателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ
	

	Итоговая оценка __________ преподаватель ______________И.А.Дамаскина


2. Определение задания.

Студент получает список вопросов по каждому разделу соответственно. Студент самостоятельно выбирает вопросы контрольной работы таким образом, чтобы в сумме получить максимальное количество баллов для определения итоговой оценки. Причем минимум один вопрос из каждого раздела является обязательным.
3. Задание для контрольной работы.

	Наименование вопроса
	Максимальное количество возможных баллов

	РАЗДЕЛ 1. Строение и кристаллизация металлов и сплавов
1. Кристаллическое строение металлов

2. Типы кристаллических решеток

3. Параметры кристаллических решеток

4. Несовершенства и дефекты кристаллических решеток

5. Сущность процесса кристаллизации

6. Термодинамика процесса кристаллизации

7. Стадии процесса кристаллизации

8. Строение реального слитка

9. Полиморфизм и аллотропия

10. Основные типы кристаллических решеток металлов;

11. Особенности кристаллического строения реальных материалов;

12. Точечные, линейные дефекты (поверхностные несовершенства);

13. Анизотропия  и аллотропия металлов;

14. Сущность процесса кристаллизации и термодинамические условия, при которых он происходит;

15. Факторы, влияющие на размер зерна;
	25

15

40

15

15

40

15

15

15

15

15

15

25

40

15



	РАЗДЕЛ 2. Методы исследования и испытания металлов и сплавов

1. Сущность и понятие  твердости.

2. Методы определения твердости металлов и сплавов.

3. Сущность метода определения твердости по Бриннелю.

4. Сущность метода определения твердости по Роквеллу.

5. Сущность метода определения твердости по Виккерсу.

6. Методика испытания твердости по Бриннелю.

7. Методика испытания твердости по Роквеллу.

8. Методика испытания твердости по Виккерсу.

9. Взаимосвязь методов испытания твердости.

10. Макроанализ. Основные понятия.

11. Макрошлиф. Назначение. Методика приготовления.

12. Микроанализ. Основные понятия.

13. Микрошлиф. Назначение. Методика приготовления.

14. Устройство металлографического микроскопа.

15. Физические методы исследования и контроля качества металлов и сплавов

16. Методы дефектоскопии

17. Методы контроля металлов и сплавов;

18. Методы оценки и основные свойства продукции из металлов;

19. Методы термического анализа;

20. Дилатометрический метод;

21. Метод радиоактивных изотопов;

22. Сущность рентгеновской дефектоскопии, ее назначение;

23. Механические свойства металлов и сплавов и методы их определения;

24. Методика определения прочности при растяжении и сжатии

25. Определение относительного удлинения и сужения при растяжении

26. Определение ударной вязкости

27. Определение усталостной прочности

28. Деформация. Виды, сущность
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40
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	РАЗДЕЛ 3. Основы теории сплавов

1. Основные понятия теории сплавов: сплав, система, фаза, структура.

2. Типы структур, образующиеся при кристаллизации сплавов.

3. Правила построения диаграмм состояния сплавов.

4. Типы диаграмм состояния сплавов.

5. Правило фаз.

6. Гетерогенные структуры, твердые растворы, химические соединения;
7. Применение термического анализа при построении диаграмм состояния;

	25

25

25

25

25

40

40


4. Оценка контрольной работы.
Каждый вопрос имеет свой ранжир, т.е. рейтинговый балл. Сумма баллов набранных за контрольную работу определяет итоговую оценку:
75 баллов – оценка «5» - отлично

74 -70 баллов – оценка «4» - хорошо

69-65 баллов – оценка «3» - удовлетворительно

до 65 баллов – оценка «2» - неудовлетворительно

Максимум баллов (40; 25; 15) – ответы на все вопросы полные и правильные

Снижение баллов (39-35; 24-20; 14-10) – ответы на все вопросы правильные,  но не совсем полные или имеют значительные неточности
Преподаватель



И.А.Дамаскина
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Контрольная работа №2 по дисциплине

ОП 04. «Материаловедение»
для специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»

(базовая подготовка)
Цель. Проверка и анализ качества знаний и степени  усвоения теоретического и практического материала по темам разделов 4,5,6,7

Пояснительная записка.


Данная контрольная работа проводится после изучения разделов 4,5,6,7 дисциплины «Материаловедение» и является обязательной.


Вопросы контрольной работы охватывают весь теоретический и практический материал соответствующих разделов.


Высокая вариативность вопросов позволяет проследить знания студента практически по всем темам раздела одновременно. 


Контрольная работа рассчитана на 45 минут ( 1 академический час).


Контрольная работа выполняется на отдельных индивидуальных листах каждым студентом группы, присутствующим на занятии.


Оценка по контрольной работе выставляется в журнал.


Листы с контрольными работами студентов хранятся у преподавателя.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

1. Оформление индивидуального листа.

В правом  верхнем углу листа указывается:

· название работы

· тема

· № варианта

· фамилия, имя, отчество студента

· дата выполнения работы.

      На свободном поле листа студент отвечает на вопросы контрольной работы согласно варианта, указанного преподавателем. Формулировка каждого вопроса записывается полностью.

2. Определение задания.

Студент получает список вопросов и список тем и по таблице, согласно своего варианта,  определяет  вопрос по соответствующей теме.

3. Задание для контрольной работы.

Контрольные вопросы:

1. Характеристика  стали

2. Свойства стали

3. Применение стали

4. Примеры марок

Контрольные темы:

А) конструкционные стали

Б) Инструментальные стали

В) Коррозионностойкие стали

Г) Жаростойкие и жаропрочные стали

Д) Прецизионные стали и сплавы

Таблица для определения контрольных вопросов по темам
	№ вопроса
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	А
	Б
	В
	Г
	Б
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	А
	Д
	В
	Г
	Д

	2.
	Б
	В
	Г
	Д
	А
	В
	А
	Г
	Д
	В
	Д
	Г
	А
	Б
	А

	3.
	Д
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	В
	Б
	В
	Г
	Б
	А
	Б
	В
	Г

	4.
	В
	Г
	Д
	А
	Д
	Б
	Г
	Д
	А
	Б
	В
	Б
	Д
	А
	Б

	№ варианта

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1.
	В
	Г
	Д
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	А
	Б
	А
	Г
	Д
	А
	Д

	2.
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Б
	В
	Г
	Д
	А
	В
	Д
	Б
	В
	Б

	3.
	Б
	Д
	Г
	Б
	В
	Д
	Б
	А
	Б
	Г
	Д
	А
	Б
	Г
	В

	4.
	Д
	А
	Б
	В
	А
	Г
	Д
	Б
	Г
	В
	Б
	В
	А
	Д
	Г


Пример определения контрольных вопросов по темам.

для варианта №5:

1. Характеристика инструментальных сталей

2. Свойства конструкционных сталей

3. Применение жаростойких и жаропрочных сталей

4. Пример маркировки прецизионных сталей и сплавов

4. Оценка контрольной работы.

Оценка «5» - отлично – ответы на все вопросы полные и правильные.
Оценка «4» - хорошо – ответы на все вопросы правильные, но не совсем полные.

Оценка «3» - удовлетворительно – отсутствует ответ на один из вопросов, остальные ответы правильные.
Оценка «2» - неудовлетворительно – отсутствуют ответы на два и более вопроса или два  и более ответа не верные или имеются  значительные неточности в большинстве ответов.
Оценка «1» - нет ответа ни на один вопрос.

Преподаватель


И.А.Дамаскина

